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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die flir die Durchflihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfligung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vor-
liegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung
zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Regelungsgegenstand

Dieser Bescheid gilt fir Warmedammung unter Verwendung von losem Blahglas-Granulat mit
der Bezeichnung "Liaver" als Warmedammschuttung.

“"Liaver" (nachfolgend als Warmedammstoff bezeichnet) ist ein kinstliches, ungebrochenes
Korngemisch, das durch Aufbldhen aus Altglas hergestellt wird.

Der Warmedammstoff wird in den Korngruppen 2/4 mm oder 4/8 mm im Werk Liaver
GmbH & Co. KG, 98693 limenau, hergestellt.

Der Warmedammestoff dient zur Herstellung von Warmedammschichten durch manuelle oder
maschinelle Verarbeitung an der Anwendungsstelle.
1.2 Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

al) Der Warmedammestoff darf in loser Schittung als horizontale, nicht druckbelastbare
Warmedammung, z. B. fir Dammungen zwischen Balken, verwendet werden.

a2) In verdichtetem Zustand (siehe Abschnitt 3) darf der Warmedammstoff auch wie ein
Dammstoff des Anwendungsgebiets DEO nach DIN 4108-10" druckbelastbar verwendet
werden.

b) In verdichtetem Zustand (siehe Abschnitt 3) darf der Warmedammstoff in geschlossenen
vertikalen Hohlrdumen von Wanden in Holzrahmenbauweise oder Holztafelbauart
verwendet werden (Anwendungsgebiet WH nach DIN 4108-10").

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Zusammensetzung und Herstellungsverfahren

Der Warmedammstoff muss nach der Zusammensetzung und dem Herstellungsverfahren
dem entsprechen, der den Zulassungsversuchen zugrunde lag.

Zusammensetzung und Herstellungsverfahren sind beim Deutschen Institut flir Bautechnik
hinterlegt.

Anderungen diirfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik erfolgen.
21.2 KorngréRenverteilung und Schiittdichte

Jeder Einzelwert der Schittdichte der Korngruppe 2/4 mm muss bei Prifung nach
DIN EN 13055-12, Abschnitt 4.2.1, 190 kg/m? + 15 % betragen.

Jeder Einzelwert der Schuttdichte der Korngruppe 4/8 mm muss bei Prifung nach
DIN EN 13055-12, Abschnitt 4.2.1, 170 kg/m* £ 15 % betragen.

Vor der Prifung sind die Proben bei 105 °C bis zur Massekonstanz zu trocknen.

Die KorngréRenverteilung des Warmedammestoffes muss bei Priifung nach DIN EN 13055-12,
Abschnitt 4.4, der Korngruppe 2/4 mm oder der Korngruppe 4/8 mm entsprechen.

1 DIN 4108-10:2021-11 Warmeschutz und Energieeinsparung in Gebauden - Teil 10: Anwendungsbezogene
Anforderungen an Warmedammstoffe
2 DIN EN 13055-1:2002-08 Leichte Gesteinskdrnungen; Teil 1: Leichte Gesteinskdrnungen fiir Beton, Mértel und

Einpressmortel; Deutsche Fassung EN 13055-1:2002
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213 Warmeleitfahigkeit

Die Warmeleitfahigkeit von "Liaver" darf bei 10 °C Mitteltemperatur bei Prifung nach
DIN EN 126673 den Wert A0+ = 0,067 W/(m - K) nicht Uberschreiten.

Vor der Prifung sind die Proben bei 105 °C bis zur Massekonstanz zu trocknen.

Die Probenhéhe muss 100 mm betragen, die RahmengréRe muss den au’eren Abmessun-
gen des Schutzrings entsprechen.

214 SetzmaR unter Erschiitterung

Der unverdichtete Warmedammstoff darf sich bei der Priifung des Setzmales unter Stol3an-
regung nach DIN EN 15101-14, Anhang B3 ohne Konditionierung bei 40 °C/90 % r. F., um
nicht mehr als 8 % setzen.

21.5 Druckspannung bei 10 % Stauchung

Bei Prufung des Warmedammstoffes nach DIN EN 826°% muss jeder Einzelwert der Druck-
spannung bei 10 % Stauchung mindestens 0,90 N/mm? betragen.

Das Prifmaterial ist vor der Prifung um rd. 10 Vol.-% zu verdichten. Der Prifrahmen muss
eine lichte Weite von rd. 200 mm x 200 mm haben. Die Flllhéhe des verdichteten Materials
ist auf rd. 120 mm zu begrenzen.

2.1.6 SetzmaR im Hohlraum

Der Warmedammestoff darf sich bei der Prifung des Setzmales unter Schwingung im Wand-
hohlraum nach DIN EN 15101-14, Anhang B2, um nicht mehr als 8 % setzen. Abweichend von
den Vorgaben der DIN EN 15101-14 kann die Hohe des Probekoérpers auf 1,0 m begrenzt
werden.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
221 Herstellung

Bei der Herstellung des Warmedammstoffes sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1
einzuhalten.

222 Verpackung, Transport und Lagerung

Der Warmedammestoff ist so zu verpacken, dass er wahrend des Transports und der Lagerung
auf der Baustelle trocken bleibt. Die Verpackung erfolgt in Sacken mit einem Fassungsver-
mogen von 60 Litern, in Big Bags mit einem Inhalt von 1 m3, 1,3 m?, 1,5 m® und 2 m? sowie
lose im Silozug.

223 Kennzeichnung

Die Verpackung des Bauprodukts muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfullt sind.

Weiterhin ist die Verpackung des Bauprodukts mit folgenden Angaben zu versehen:

— Blahglas-Granulat "Liaver" zur Warmedammung nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulas-
sung / allgemeiner Bauartgenehmigung Nr. Z-23.11-1154

— Korngruppe
— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: A = 0,070 W/(m-K)

3 DIN EN 12667:2001-05 Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten; Bestimmung des
Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und dem
Warmestrommessplatten-Gerat; Produkte mit hohem und mittlerem Warmedurch-
lasswiderstand; Deutsche Fassung EN 12667:2001

4 DIN EN 15101-1:2013-12 Warmedammstoffe fiir Gebaude — An der Verwendungsstelle hergestellter Warme-
dammstoff aus Zellulosefiillstoff (LFCI); Teil1: Spezifikation fiir die Produkte vor dem
Einbau; Deutsche Fassung EN 15101-1:2013

5 DIN EN 826:2013-05 Warmedammstoffe fir das Bauwesen; Bestimmung des Verhaltens bei Druckbean-
spruchung; Deutsche Fassung EN 826:1996

75494.22 1.23.11-2/22



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

) ] far
Nr. Z-23.11-1154 Bautechnik

Seite 5 von 7 | 11. Méarz 2022

— Brandverhalten: nichtbrennbar (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1¢)

— Liaver GmbH & Co. KG oder Name des Vertreibers

— Herstellwerk” und Herstelldatum?”

— Fdllvolumen

Der Lieferschein muss folgende Angaben enthalten:

— Blahglas-Granulat "Liaver" zur Warmedammung nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulas-
sung / allgemeiner Bauartgenehmigung Nr. Z-23.11-1154

— Korngruppe

23 Ubereinstimmungsbestitigung
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen der von dem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit
einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Pro-
duktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfiir anerkannten Zertifizie-
rungsstelle sowie einer regelmaBigen Fremdiberwachung durch eine anerkannte Uber-
wachungsstelle nach Maligabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlielich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfir
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierflir anerkannte Uberwachungsstelle einzu-
schalten.

Die U_pereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzu-
geben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.
2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufuh-
ren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende konti-
nuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von
ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Tabelle 1 aufgefihrten MaRnah-
men einschlielRen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

6 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1: Baustoffe, Begriffe, Anforde-
rungen und Prifungen
Kann auch verschliisselt angegeben werden.
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Bei ungenliigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen Maflinah-
men zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht ent-
sprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich zu wie-
derholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelmafig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufiihren,
sind Proben nach dem festgelegten Prifplan zu entnehmen und zu prifen und kénnen auch
Proben fiir Stichprobenprifungen enthommen werden. Die Probenahme und Prifungen ob-
liegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Es sind mindestens die Prifungen nach Tabelle 1 sowie die Kontrolle der Kennzeichnung
durchzufihren.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle oder der Uberwachungsstelle dem Deutschen
Institut fr Bautechnik und auf Verlangen der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde vor-
zulegen.

Tabelle 1:  Art und Umfang der Priifungen im Rahmen des Ubereinstimmungsbestatigung

Mindesthaufigkeit”

Eigenschaft Prifung Werkseigene Pro-

nach Abschnitt nach Abschnitt | duktionskontrolle Fremdiberwachung
Korngrofienverteilung

nach 2.1.2 21.2 1 x taglich 2 x jahrlich
Schittdichte

nach 2.1.2 21.2 1 x taglich 2 x jahrlich
Warmeleitfahigkeit

nach 2.1.3 213 - 1 x jahrlich
Setzmal} unter

Erschitterung

nach 2.1.4 21.4 2 x wochentlich™ 2 x jahrlich

Druckspannung bei
10 % Stauchung

nach 2.1.5 21.5 1 x wdchentlich 2 x jahrlich
Setzmal im Hohlraum
nach 2.1.6 21.6 - 2 x jahrlich

je Korngruppe

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle darf ein mit der Uberwachungsstelle vereinbartes Verfahren
angewendet werden.
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3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Planung und Bemessung

311 Waérmeschutz
Beim rechnerischen Nachweis des Warmedurchlasswiderstandes der Bauteile gilt fir die
Warmedammschicht folgender Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit:

A = 0,070 W/(m-K)

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes ist die Nenndicke der Warmedamm-
schicht anzusetzen.
Die Nenndicke ist bei der Anwendung a1) nach Abschnitt 1.2 die um 10 % verminderte Ein-
baudicke entsprechend Abschnitt 3.2.4.

Sofern der Warmedammestoff verdichtet eingebaut wird, ist bei der Berechnung des Warme-
durchlasswiderstandes die Einbaudicke zugrunde zu legen, die nach Abschnitt 3.2.4, zu
ermitteln ist oder die der lichten Weite des ausgefullten Hohlraumes entspricht.

3.1.2 Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl

Der rechnerische Nachweis eines moglichen Tauwasserausfalls infolge Dampfdiffusion nach
DIN 4108-32 ist mit der Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl u = 5 zu fuhren.

313 Brandverhalten
Der Warmedammstoff ist ein nichtbrennbarer Baustoff (Baustoffklasse A1) nach DIN 4102-18.

3.2 Ausfiihrung

3.21 Der Warmedammstoff ist in trockenem Zustand, entsprechend den Verarbeitungshinweisen
des Herstellers einzubringen.

3.2.2 Die Warmedammschicht ist entweder aus der Korngruppe 2/4 mm oder aus der Korn-
gruppe 4/8 mm herzustellen.

3.23 Der Warmedammstoff ist bei Anwendungen a2) bzw. b) nach Abschnitt 1.2 um jeweils 10 %
zu verdichten.

3.24 Auf der Baustelle sind je Bauteil taglich die Schuttdichte auf der Basis der konstruktionsbe-
dingten Vorgabe des jeweiligen Hohlraumvolumens und des zugehorigen Einbaugewichts des
Warmedammstoffes sowie die Einbaudicke entsprechend zu Uberprifen.

Die Einbaudicke ebener, horizontaler und ohne Abdeckung eingebauter Dammschichten wird
mit einer ebenen Prifplatte (Abmessungen: 200 mm x 200 mm, Gewicht 200 £ 5 g) gepriift
(Prafdruck: 50 N/m?). Die Prifplatte wird vorsichtig auf die Dd&mmschicht aufgesetzt und die
Hoéhe mittels einer zentrisch, durch die Prifplatte gefihrten Nadel ermittelt. Als Dicke ist der
Mittelwert aus mindestens 10 Einzelwerten anzugeben, die - Uber die Flache verteilt - an
verschiedenen Stellen zu ermitteln sind.

Frank Ifflander Beglaubigt

Referatsleiter Meyer

8 DIN 4108-3:2018-10 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 3: Klimabedingter Feuch-
teschutz - Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise fir Planung und
Ausfiihrung
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